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Vyukoveé cile

e Ovéreni znalosti Zakl z uciva vyroby a zpracovani Zeleznych kovi.



A

Jméno a pfijmeni, tfida
1) Surové Zelezo vyrabime:
a) v kuplovnach
b) ve vysokych pecich
c) v elektrickych pecich
d) v kalicich pecich

2) Ockovani taveniny se provadi z divodu vyroby:
a) Sedé litiny

b) bilé litiny

c) tvarné litiny

d) oceli

3) Tvarna litina ma uhlik ve formé:
a) lupink

b) cerviki

c) kulicek

d) karbidu Zeleza

4) Pro vyrobu kvalitnich oceli se pouzivaji:
a) vysoké pece

b) kuplovny

c) elektrické pece

d) Zihaci pece

5) Z bilé litiny se vyrabi:
a) temperovana litina
b) Seda litina

c) tvarna litina

d) ocel

6) PFi vyrobé oceli se pouziva koks:
a) ano
b) ne

7) Ocel ma obsah uhliku:
a)do 0,2%

b) do 2,14%

c)od 2,14% do 6,67%

d) nad 6,67%

8) Nejmensi houZevnatost ma:
a) ocel

b) Seda litina

c) vermikularni litina

d) tvarna litina

9) Zkujriovani je proces vyroby:
a) litiny

b) oceli

c) surového zZeleza

10) Odlitek oceli urcéeny k valcovani se nazyva:
a) kokila

b) ingot

c) odpich

d) konvertor

Jméno a pfijmeni, tfida
1) Nejmensi houZevnatost ma:
a) vermikularni litina
b) tvarna litina
c) ocel
d) Seda litina
2) Pro vyrobu kvalitnich oceli se pouzivaji:
a) elektrické pece
b) kuplovny
c) vysoké pece
d) Zihaci pece

3) Zkujriovani je proces vyroby:
a) surového Zeleza

b) oceli

c) litiny

4) Surové Zelezo vyrabime:
a) v elektrickych pecich

b) v kuplovnach

c) v kalicich pecich

d) ve vysokych pecich

5) Tvarna litina ma uhlik ve formé:
a) kulicek

b) cerviki

c) karbidu Zeleza

d) lupinkd

6) Odlitek oceli urceny k valcovani se nazyva:
a) konvertor

b) ingot

c) kokila

d) odpich

7) Z bilé litiny se vyrabi:
a) ocel

b) Seda litina

c) tvarna litina

d) temperovana litina

8) Pri vyrobé oceli se pouziva koks:
a) ne
b) ano

9) Ockovani taveniny se provadi z dlivodu vyroby:
a) oceli

b) Sedé litiny

c) bilé litiny

d) tvarné litiny

10) Ocel ma obsah uhliku:

a) do 2,14%

b) do 0,2%

c) nad 6,67%

d) od 2,14% do 6,67%



A — spravné odpoveédi

1) Surové Zelezo vyrabime:
a) v kuplovnach
@ve vysokych pecich
c) v elektrickych pecich
d) v kalicich pecich

2) Ockovani taveniny se provadi z diivodu vyroby:
a) Sedé litiny
b) bilé litiny
tvérné litiny
d) oceli
3) Tvarna litina ma uhlik ve formé:
a) lupink
b) Cervik
Okulitek

d) karbidu Zeleza

4) Pro vyrobu kvalitnich oceli se pouzivaji:
a) vysoké pece

b) kuplovny
@elektrické pece

d) Zihaci pece

5) Z bilé litiny se vyrabi:
@temperované litina
b) Seda litina

c) tvarna litina

d) ocel

6) Pfi vyrobé oceli se pouziva koks:
a)ano

@ne

7) Ocel ma obsah uhliku:
a)do 0,2%

(®) do 2,14%

c)od 2,14% do 6,67%

d) nad 6,67%

8) Nejmensi houZevnatost ma:
a) ocel

(b) eds litina
c) vermikularni litina
d) tvarna litina
9) Zkujnovani je proces vyroby:
a) litiny

@ oceli

c) surového Zeleza

10) Odlitek oceli urcéeny k valcovani se nazyva:
a) kokila
@ ingot
c) odpich
d) konvertor

B — spravné odpoveédi

1) Nejmensi houZevnatost ma:

a) vermikularni litina

b) tvarna litina

c) ocel
(@) eda litina

2) Pro vyrobu kvalitnich oceli se pouzivaji:
(@) elektrické pece

b) kuplovny

c) vysoké pece

d) Zihaci pece

3) Zkujriovani je proces vyroby:
a) surového Zeleza

@ oceli

c) litiny

4) Surové Zelezo vyrabime:
a) v elektrickych pecich

b) v kuplovnach

c) v kalicich pecich

@ve vysokych pecich

5) Tvarna litina ma uhlik ve formé:
@ kulitek

b) cerviki

c) karbidu Zeleza

d) lupinkd

6) Odlitek oceli urceny k valcovani se nazyva:
a) konvertor
@ ingot

c) kokila

d) odpich

7) Z bilé litiny se vyrabi:

a) ocel

b) Seda litina

c) tvarna litina

@temperovani litina

8) Pri vyrobé oceli se pouziva koks:
@)ne

b) ano

9) Ockovani taveniny se provadi z dlivodu vyroby:

a) oceli
b) Sedé litiny
c) bilé litiny

@tvérné litiny

10) Ocel ma obsah uhliku:
@ do 2,14%

b) do 0,2%

c) nad 6,67%

d) od 2,14% do 6,67%



